Zatacznik Nr 5

Warunki techniczne wykonania i odbioru wygrodze trawnikow:

Proponowany wzor wygrodza trawnikow przyulicznych ulic gminnych
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Warunki techniczne wykonania i odbioru wygrofizeawnikow:

1. Dostawa stupka ogrodzeniowegaozinej wysokéci 890 mm w wers;ji; pocgkowej, kytowej i
przelotowej do montar wg wyzej proponowanego wzoru.. Stupek wykonany z rury @Z8mm
zakaczony kug o @ 60,3 mm (gr. 2,9 mm). Catoocynkowana galwanicznie, lakierowana
dwukrotnie czars farbg z potyskiem, na zak@zeniu stupka naklejonastaa odblaskowa o
kolorzezottym.

2. Poprzeczka ogrodzeniowa o @ 33,7 mm (gr. 2,5 mykpnana z rury ocynkowanej ogniowo,
dwukrotnie malowaa czarm farlg z potyskiem. Przewiduje gprzecetng diugas¢ poprzeczki
1500 mm ( rozstawa co 1,5 m) i ewentualne docinartierenie wg potrzeb.

3. Monta stupkow poprzez zakotwienie w ziemi w agse 50 cm odwiatta kraweznika
drogowego z zabetonowaniem nalgikas¢ 40 cm betonem B-15, dotki o wymiarach 30 cm x
30 cm x 40 cm zzyciem wiasnego materiatu do betonowania. Wywdz kmabemi wydobytej
z kopania dotkow, osadzenie poprzeczek pday stupkami zgodnie z potrzebami w terenie,
ewentualne dog¢cie na odpowiedgidiugas¢, uporadkowanie terenu, posianie trawy w
przypadku zniszczenia istnaepgo trawnika.

Dopuszcza sidostave elementéw stupkdw i poprzeczek o parametrachnaieznie



odbiegagcych od zaproponowanego wzoru, pod ¢g@aghcymi warunkami;
- gruba¢ rur nie mae by nizsza od zaproponowanych,
- wymiary wysokdciowe stupkow mogjroznic¢ sic do 10% w gé,
- stupki i poprzeczki mugzby¢ ocynkowane i pomalowane trvgghowtoka na kolor czarny,
- wszystkie stupki musgz by¢ na trwale zakotwione w gruncie w dotki o wymiaanie
mniejszych ni podano w pkt 3 warunkoéw technicznych wykonania
4. Naprawa zniszczonych elementéw wygrddgelegajca na demontal i montau nowego
elementu.
5. Dokumenty odbiorowe;
- obmiar wykonanych prac przedstawiony w fierszkicu wykonawczego,
- kosztorys wykonawczy,

- atestswiadectwa dla materiatdbwzytych do realizacji zamdwienia.



